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THAT'S FLOORING

PURLINE Biobodemineo 1500acousticRolle zum Kleberst ein hochwertiger PolyurethaBodenbelag. Die Basis bildet
ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem tberwiegenden Teffeuzendlen wie Rapeder Rizinusdl und
natirlich vorkommenden mineralischen Komponentegrgestellt wird.

Nachstehend moéchten wir Sie tGber die speziellen Anforderungen fiir eine erfolgreiche VerleguPIgRbINE Bioboden wine
1500 acousticRolle zum Kleberinformieren. Beachten Sie, dass Polyurethan Bodenbeldge eepamate Produktgattung
darstellen und folgen Sie der Verlegeanleitung. Weitere Informatiokénnen Sialen technischen Spezifikationen in unser
Produkkollektionenenthnehmen.

Wichtigeallgemeine Informationen:

Uberzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Die Rollen sindust thend
lagern. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Vor der Verlegung ist die Waresdiff -~arb
Chargengleichheit zu prifen. Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiche Bahnen.
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Fir das Verlegen vomineo 1500acousticRolle zum Klebemelten die einschlagigen nationalen Nornieichtlinien und
Regelwerke sowie die technischen Verweise und anerkannten Regeln deslrdabstschland sind insbesondere folgende
Richtlinien zu beachten:

i VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
i DIN 18 299 ,All gemei nej eReeggre l Airntgen f Gr Bauarbeiten
i DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche Teil 1H
HinweissBeschl euni gte Estriche und Estriche mit Zusat znit

Angaben zur Vorgabe geman DIN 18560 (Estriche im Bauw@sérl) hinsichtlich deBelegreife des Estrichs sind

vom Auftraggeber mitzuteilen.

Abweichend zur DIN 18560 empfehlen wirbeilCA& i zestri ch eine maxi mal e Rest|f e
DIN 18202 ,MafRRtoleranzen im Hochbau*“ Tabelle 3 Zei| e
separat zwereinbaren.)

BEB Merkblatt: ,Beurteilen und Vorbereiten von Unt arg
beheizte und unbeheizte FuBbodenkonstruktionen?”

Nicht unterkellerte RGume (Erdreich beriihrende Untergriinde) miissen bauseitig gemafl DIN 1819248531
Bauwer ksabdichtungen Teil 4: “Abdichtungen gegen 3o de
Merkblatt TKB7 , Kl ebe-RBodemb &N&gen" .

Sanita—Heizung-K1 i ma ZV Mer kbl att: ,Schnittstell eionghoor di ati
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Osterreich: ONORM B2282efEstgisobambeiten

ONORM B 2236 ,KIlebeaWeeiktven tfriargsBiodenmtbédl DJeN 18
Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich

SIA Norm 253 (Bodenbelage aus Linolekimmststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz).

Hinweis:

Der Bodenleger hat vor der Verlegung des Bodenbelages die Verlegereife des Unterbodens zu priifen und ggf. Bedenk
anzumelden. Inshesondere bei:

gréReren Webenheiten

nicht genliigend trockenem Untergrund.

nicht genligend fester, zu pordser und zu rauer Oberflache des Untergrundes,

verunreinigter Oberflache des Untergrundes, z.B. durch Ol, Wachs, Lacke, Farbreste,

unrichtiger Héhenlage der Oberflache des Untargles im Verhaltnis zur Héhenlage anschlieBender Bauteile,
ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,

ungeeignetem Raumklima,

fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten FulZbodenkonstruktionen,

fehlendem Uberstand des Randdammstreifens,

fehlender Markierungron Messstellen bei beheizten Fu3bodenkonstruktionen,

fehlendemFugenplan.
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Um Unebenheiten auszugleichen und einen gleichmaRig saugfahigen Untergrund zu erhalten, wird das Auftragen ein
geeignetenAusgleichmasse in ausreichender Schichtdicke mittels Rakeltechnik empf@B)eNichtsaugende oder gegen
aufsteigende Feuchtigkeit abgesperrte Untergriinde sind in einer Schichtdickainan 3mmzu nivellieren. Bitte beachten
Sie die Hinweise der Baililsstofflieferanten. Bei der Klebung vevineo 1500acousticRolleauf Fullbodenheizungen ist
neben der VOB DIN 18365 auch die EN 12¢Raumflachenintegrierte Heimnd Kuhlsysteme mit Wasserdurchstrémung
2) zu bericksichtigen. Die Oberflachentemperadollte 27°C dauerhaft nicht Gbersteigen.

max.3mm/1m

Fir die Verlegung benétigen Sie folgende Werkzeuge:
Hygre Thermometer

Bleistift

MafRstab

Delphinmesser mit Haken und Trapezklinge
Schlagschnur

Kantenschneider

Klebstoffsspachtel mB1Zahnung Klebstoff
Linocut

. Handandrickrolle

10. Andrickbrett

11. Gliederwalze mind. 50kg

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: B Seite 2 von 7
Windméller GmbH Nord-West-Ring 21 | 32832 Augustdorf | Verlegehotline: +49 (0) 52 37 — 609-530 Technische Anderungen vorbehalten, Stand 03/2021

CoNOUOA®NE




PURLINE Bioboden | wineo 15austic] W TN € 0
Rollezum Kleben THAT'S FLOORING

Akklimatisierung:
wineo 1500 acoustic Rolle zum Klebenist mindestens48 Stunden vorder Verlegung

aufrechtstehend3)in den zwerlegenden oder angrenzend&#aumen mit gleichbleibende
Parameternbei nachfolgenden Voraussetzungen akklimatisieren! Alle Verlegehilfsstoff
sind ebenfalls entsprechend zu akklimatisieren. Ein Auslegen des Belages vor der Verl e
ist nicht zu emphlen. Der Belag sollte direkt nach dem Grobzuschnitt verklebt werden

Raumklimatische Voraussetzungen:

1 Lufttemperatur im Raum > 18°C (aber nicht meh2&iC)
1 Bodentemperatur > 15°C (nicht mehr a&@)
1 Relative Luftfeuchtigkeit < 65%

Es istsicherzustellen, dass wahrend der Akklimatisierung sowie der Abbindungsphase des Klebstoffs gleichbl ibenc
raumklimatische Bedingungen vorliegen. Das oben genannte Raumklima ist mindestens 72 Std. vor, wahrend und | |ach ¢
Klebung des Belages aufrechtzo@lten. Die Ful3bodenheizung ist wahrend dieser ggichbleibend bei 1:822°C zu halten.

Verlegung:
wineo 1500 acoustic Rolle zum Klebenist

richtungsgleich zu verlegen. Die Werkskanten s d
vor der Verlegung grundséatzlich zu beschneic :n
(4). Legen Sie den Bodenbelag der Lange nach mit

spateren Nahtschnitt au). Bei Holzdekoren is
nicht zwingend auf Rapport zu achten, jedo
sollte eine Langenzugabe von mind. 10cm | o
Bahn erfolgen, damit ein Versatz der stirnseitig n
Holzfugen gewahrleistet werden kann. Be
Nahtschnitt, ist darauf zu achten, dass der Schi itt
direkt neben der Holzfuge verlauft und an d
anderen Seite die Holzfuge stehen bleibt.
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Schlagen oder rollen Sie die Bahnen nun bis | ur
Raummitte zurlick (6). Um einen gerade
Klebstoffansatz zu erzielen sollte eine
Schlagschnur verwendet werdé€n).

Zehen Sie nun den von der Windmoller GmbH freigegebenen Klebstoff nach Angab( n des
Klebstoffherstellers mit der daflir ausgelobten TEd&hnleiste (in der Regel TRB
Zahnung) gleichm&Rig und bahnenweisd (8).

Schieben Sie nun die Bahnen ca. 10cm in den fris¢ 1en
Klebstoff um spéter sichtbare Klebstoffansatze
vermeiden (9). Gehen Sie auf de
gegenlberliegenden Seite in gleicher Weise

Lassen Sie den Klebstoff je nach Herstellerang be
unter  Bericksichtigung der raumklimatische
Bedingungen abliuften. Legen Sie den Belag nun in Jer

s Tackphase® in @{@&s KIleklst c
(Achtungkeine Haftbettverklebung)

Um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen, ist | er
Belag unmittelbar nach dem Einlegefll) ins
Klebstoffbett mit einem geeigneten Anreibegerat

(z.B. Anreibkork oder Flachenanreiber) von der Mi e
aus zu den Seiten sorgfaltig anzureil{gp).
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Nahtschnitt: Schneiden Sie die Naht direkt nasdm
Einlegen und Anreiben des Belags mit ein
geeigneten Naht schnei cer
Nahtanreif3er)13) auf ca. 0,5 mm Abstand6)
zwischen den Belagskantéh4)und driicken Sie die
Naht nochmals mit einem Nahtrollét5)an.

Aufgrund unterschiedlicher klimatische
Bedingungen an den Baustellen, sowie den dait
verbundenen Reaktionszeiten der verwendett
Klebstoffe kann ggf. ein groRerer Nahtabstal d
notwendig sai. Achtung: Die wineo 1500 acoustic
Rolle zum Klebendarf nicht dichtgeschnitten
werden!

Nétigenfalls sollte eine Testverklebung durchgefil t
werden.

Im Anschluss, aber nicht spater als 30 Minuten n¢ ch
dem manuellen Anreibererfolgt das gleichmaRige
und langsame Anwalze(l7) des Belages mittels
einer Gliederwalze (Gewicht mind.50kg).
Kontrollieren Sie die ausreichende Benetzyt§)
des Belages mit Klebstoff.

SchneiderBie den Belag nuiingsherum(19) so zu,
dass die Randfugesffen bleiben um Schallbriicke
und Stauchungen an Wanden und Tirzargen| zu
vermeiden Nachdem die Teilfliche verlegt und al :
Néhte geschnitten sind, ist die Flache sowie ¢ le
Randbereiche noch einmal komplett sorgfélt j
anzuvalzen(20). Schlagertie nun den Bodenbela
von der gegenuberliegenden Seite ebenfalls zuri k.
Vermeiden Sie Klebstoffibernetzungen an cr

nach entsprechender Abliftzeit Bahn fiir Bahn
das Klebstoffbett od reiben und rollen Sie de
Belag wie oben beschrieben sorgféltig an.
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Eine thermische Abdichtung der Nahtkanten ist geneatatichzufiihren diese darf frihestens 24 Std. nach der Verlegung b w.
nach dem Abbinden des Klebstoffs (Herstellerandadmchten) vorgenommen werden.

Thermische Verfugung:

Frasen Sie die Belagsnahte mind. 2,0mm tief und
max. 3,5mm breit auf.

Nahte in Randbereichen sind mit einem geeigme
Fugenzieher auf entsprechende Breite und Tiefe
auszuhobeln.

Stellen Sie das Schweil3gerat auf ca. 450°C ein. Verwen en
Sie zum Einbringen des Schmelzdrahtes eine 5,0mm
Schnellschweil3dise.

StoRRen Sie den Schmelzdraht noch im warmen
Zustand mit-Adso®messéMmiz ar t
Abstandsplatte (0,7mm) zur Halfte ab. Den
verbleibenden, Uberschiissigen Schmelzdraht lasse
Sie vollstéandig erkalten und stoRen diesen dann
planeben zur Oberflache des Batelages mit dem

» Mo z -Abstblfmesser ohne Abstandsplatte ab.

2-K- Fugenmaterial:
Die Abdichtung der Belagsfugenmit ZKgendichtstoffen ist bei Bedarf nach vorheriger Riicksprache mit der
Anwendungstechnik der Windmdller GmbH mdglich.

Einelnbetriebnahme / Belastung der verlegten Flache sollte erst nach dem vollstandigen Abbinden des Klebstoffes (Ang
Klebstoffhersteller beachten) erfolgen. Bitte beachten Sie, dass fiir ein fertiggestelltes aber noch nicht abgenommenes C swerk
eine Erh#tungspflicht (Schutz des Bodenbelages vor Beschadigungen durch nachfolgende Gewerke) von Seiten des
Auftragnehmers besteht. Bitte verwenden Sie ausschlie3lich dampfoffenes Abdeckm@erd Teilabnahme tbergeht die
Erhaltungspflicht fur die abgenommen Bereiche auf den Auftraggeber.

Reinigung und Pflege:
Bitte beachten Sie hierzu unsere ausfiihrliche Reinigwngs$ Reinigungsmittelempfehlung untemvw.wineo.dée

Mit Erscheinen dieser Verlegeanleitung (St@3(2021) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Giltigkeit.
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